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Organismo
notificado

AITEX Normativa

Asociacion de investigacion de la industria textil
CIF: G-03182870

Cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 + EN ISO 13688:2013/A1: 2021
EN 469:2020

EN 1149-5:2018

Plaza Emilio Sala,1
03801 Alcoy (Alicante)
Tel: +34 96 554 22 00

Organismo
de control

AENOR Internacional, S.A. (Unipersonal)
Numero de OC: 0099.

C/ Génova, 6

28004 Madrid

Pictogramas

EN 469:2020 EN 1149-5:2018

Categoria del

m Declaracion
de conformidad

https://protecsolana.com/productos/equipamiento-para-bomberos/ropa-de-
intervencion/estructural/

Composicion
del Epi

EPI
Descripcion

R CONJUNTO S2
Certificado 20/2552/02/0161

TEJIDO EXTERIOR: 70% Kermel/ 28% para aramida/2% fibra antiestatica
FORRO INTERMEDIO: 100% Para aramida

FORRO INTERIOR+MEMBRANA PTFE/PU BICOMPONENTE:

36% Viscosa FR/ 36% aramida/ 28% PTFE/PU

REFUERZO: 100% Para aramida con recubrimiento exterior de polimero.

Recomendaciones
de uso

Indicado para actividades industriales donde el
usuario este sometido a:

-La consecucion de las prestaciones de la prenda
requiere que la misma se encuentre correctamente
cerrada.

-Breve contacto con una pequeia llama.

-Calor convectivo con potencia menor o igual a 80
kW/m2.

-Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 40
kW/m2.

-Para la proteccion de todo el cuerpo, la ropa de
proteccion debe llevarse puesta en estado cerrado y junto
a otro equipo de proteccion como guantes, verdugo, botas
y casco adecuados.

-Las condiciones ambientales y el riesgo del lugar de
trabajo deben ser consideradas.

- En caso de salpicadura accidental de liquidos quimicos
o infamables sobre este epi, el usuario debe quitarse
inmediatamente los equipos para limpiarlos y ponerlosc-
fuera de servicio.

- Frente a cargas electroestaticas el EPI debe estar en
contacto con la piel del usuario para permitir la disipacion
de las cargas.

Llevar calzado antiestatico adecuado. Si es necesario el
usuario debera estar conectado a tierra.

Recomendaciones
contra el mal uso

-Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los
anteriormente descritos.

-El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las
mismas.

-La suciedad o restos fundidos adheridos en la prenda puede perjudicar las
prestaciones de la misma.

-Los rasgados no deben ser reparados por el usuario, un hilo inflamable o
probable pieza reactivable con calor por fusién podria ser muy peligrosa en el
caso de una explosion por llama.

-No quitarse la prenda en caso cuando se encuentre en atmésferas explosivas
o inflamables o durante el manejo de sustancias explosivas o inflamables.

-Un incremento del contenido de oxigeno en el aire puede reducir considera-
blemente la proteccion contra la llama de la prenda.

-Especial cuidado cuando se trabaja en lugares confinados donde la atmésfera
sea rica en oxigeno.

-Esta prenda no protege cabeza ni manos ni pies.

-Las propiedades de disipacion electrostatica de los componentes de las
prendas pueden verse afectados por desgaste o erosion de las mismas

Recomendaciones
de lavado

GV P g OoP=8S8

- 25 ciclos de lavado. de

- 25 ciclos de secado.

Recomendaciones

almacenamiento

Guardar la prenda evitando su exposicion solar y en lugares secos,
protegidos de cualquier agente agresivo.

- No se permite limpieza en seco.

- No se permite el planchado.

- Lavado a temperatura maxima 60°C.
- No se permite lejiado.

- Secado a temperatura maxima 60°C.

de
mantenimiento

Recomendaciones

Revisar las prendas, capas y accesorios ante su utilizacion.

Revisar las prendas, capas y accesorios después de cada intervencion.
Si lleva arnés, revisarlo antes y después de cada intervenvion.

En caso de duda ponerse en contacto con el fabricante.

Embalaje: Bolsa de tejido reutilizable

Ano de fabricacion:

2023

Fecha de caducidad: La prenda tiene una vida util estimada de 10 afios.

El numero de lavados influye desfavorablemente en la prenda.

La abrasion por el uso influye desfavorablemente en la prenda.

Las resiviones periédicas a los equipos en la forma establecida por el fabricante influyen favorable-

mente en la prenda.

La vida util de la prenda también dependera del uso, mantenimiento y almacenimiento.

@

A: CONTORNO PECHO (cm)
B: CONTORNO CINTURA (cm)
C: ALTURA DEL USUARIO (cm)

Tabla de medidas

TALLA A B c CAZADORA | PANTALON
160-170 -6 -10
XXS ¥ .
84-90 67-73 70175 3 "
XS 90-96 73-79 175-180 BASE BASE
S 96-102 79-85 180-185 +3 +5
185-195 +6 10
M 102-108 85-91
L 108-114 91-97
XL 114-120 97-103
XXL 120-126 103-109
XXXL 126-132 109-115




Protec® Solana

NIVELES DE PRESTACION SEGUN
NORMA EN 469:2020

TRANSFERENCIA DE CALOR (CONVECTIVO) NIVEL 2
HTI24 = 13S
HTI24 — HTI1 12 24S

TRANSFERENCIA DE CALOR (RADIANTE) NIVEL 2
RHTI24 = 18S
RHTI24 — HTI 12 2 4S

RESISTENCIA A LA TRACCION TRAS EXPOSICION AL CALOR
2 450N

RESISTENCIA AL CALOR 1800C 5 MIN
< 5% DE ENCOGIMIENTO

NO INFLAMA

NO FUNDE

RESISTENCIA A LA TRACCION
MATERIAL EXTERNO = 450N
COSTURAS 2= 450N

RESISTENCIA AL RASGADO
MATERIAL EXTERNO = 25N

RESISTENCIA A LA PENETRACION DE PRODUCTOS QUIMICOS
REPELENCIA AL NACH = 80%

REPELENCIAAL HC1 2 80%

REPELENCIAAL H2S04 = 80%

REPELENCIA AL O-XILENO = 80%

PENETRACION DE AGUA NIVEL 2
2 20KPA

RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA NIVEL 2
< 30M2 PA/W

VISIBILIDAD
DIURNO 0.2M2
NOCTURNO 0.13M2

NIVELES DE PRESTACION SEGUN
NORMA EN 1149-5:2018

RESISTENCIA A LA ACUMULACION DE CARGAS ELECTROSTATICAS
T560<4S6S>0,2



